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参考　JIS　Z2241　13B号試験片
試験部　仕様　抜粋

評点距離
Lo

平行部の長さ
Lc

肩部の半径
R

平行部の幅
Bo

平行部の寸法変化
許容差

板厚
Qo

50 下限値57　推奨75 20～30

12.5±0.5 0.06 母材のまま

JIS Z2241

13B号試験片（スタンダードテストピース標準）

2015.9.30

株式会社スタンダードテストピース

規格

名称

製図年月日
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